	ГОСТ
	Наименование документа

	739-74
	2 – меркаптобензтиазол. Технические условия.

	7087-75
	2,2’ – дибензтиазолдисульфид.

	14106-80
	Автоклавы вулканизационные. ОТУ.

	25475-82
	Аноды золотые.

	767-91
	Аноды медные.

	25474-82
	Аноды серебряные.

	28947-91
	Ареометры стеклянные. Стандартное значение коэффициента объемного термического расширения. (для использования при подготовке поправочных таблиц для жидкостей).

	14922-77
	Аэросил.

	5151-79
	Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов.

	27570.29-91
	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронагревательным приборам для саун и методы испытаний.

	202-84
	Белила цинковые.

	11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

	1759.0-87
	Болты, винты, шпильки и гайки.

	15158-78
	Бумага и картон для упаковывания продукции и изготовление деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. ОТУ.

	15158-78
	Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. ОТУ.

	645-89
	Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ.

	10396-84
	Бумага кабельная крепированная.

	2228-81
	Бумага мешочная.

	8273-75
	Бумага оберточная.

	12769-85
	Бумага электроизоляционная крепированная.

	1931-80
	Бумага электроизоляционная намоточная.

	26858-86
	Бумага электроизоляционная слюдяная.

	26130-84
	Бумага электроизоляционная. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении.

	10751-85
	Бумага электропроводящая кабельная.

	7625-86
	Бумага этикеточная.

	28580-90
	Бумаги электротехнические нецеллюлозные

	8429-77
	Бура. Технические условия.

	14333-79
	Вальцы резинообрабатывающие. ОТУ.

	24104-88
	Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.

	29027-91
	Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний.

	12.1.014
	Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

	15159-76
	Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом. Технические требования.

	6271-90
	Волоки алмазные.

	9453-75
	Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения проволоки и прутков круглого сечения.

	29332-92
	Волокна и нити химические. Методы определения массовой доли замасливателя.

	25388-82
	Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

	10284-84
	Вставки-заготовки из спеченных твердых сплавов для высадочного инструмента. Формы и размеры.

	24297-87
	Входной контроль продукции. Основные положения.

	12.3.036-84
	Газоплазменная обработка металлов. Требования безопасности.  

	с 4028-63 по 4030-63, с 4032-63 по 4035-63
	Гвозди проволочные.

	5539-73
	Глет свинцовый. Технические условия.

	6824-96
	Глицерин дистиллированный. ОТУ.

	6823-77
	Глицерин сырой.

	7482-96
	Глицерин. Правила приемки и методы испытаний.

	7470-92
	Глубиномеры микрометрические. Технические условия.

	28798-90
	Головки измерительные пружинные. Общие технические условия.

	8.002-86
	Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения.

	8295-73
	Графит для изготовления смазок, покрытий и электропроводящей резины.

	19433-88
	Грузы опасные. Классификация и маркировка.

	40-80
	Гуанид Ф.

	с 17678-80 по 17680-80
	Детали для крепления трубопроводов и кабелей (скобы, хомуты и серьги) облегченные. Конструкция и размеры.

	с 24132-80 по 24140-80
	Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты.

	18992-80
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная.

	7016-82
	Древесина. Параметры шероховатости поверхности.

	11710-66
	Дрпуски и посадки деталей из пластмасс.

	9.101-78
	Единая система защиты от коррозии и старения. Основные положения.

	9.401-91
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

	15152-69
	ЕСЗКС. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования.

	9.703-79
	ЕСЗКС. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний.

	13345-85
	Жесть.

	10916-74
	Жидкость кремнийорганическая электроизоляционная 132-12Д.

	25821-83
	Жидкость ПГВ. Технические условия.

	22483-77
	Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров.

	20022.6-93
	Защита древесины. Способы пропитки.

	15155-99
	Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности.

	24105-80
	Изделия из пластмасс. Термины и определения дефектов.

	15845-80
	Изделия кабельные. Термины и определения.

	6563-75
	Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия.

	16962-71
	Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний.

	20.57.406-81
	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.

	25359-82
	Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний.

	15963-79
	Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний

	17412-72
	Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. ОТУ.

	15543-70
	Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

	18620-86
	Изделия электротехнические. Маркировка.

	16962.2-90
	Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим воздействующим факторам.

	16962.1-89
	Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость климатическим внешним воздействующим факторам.

	24683-81
	Изделия электротехнические. Методы контроля стойкости к воздействию специальных сред.

	24682-81
	Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред.

	15543.1-89
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

	17516.1-90
	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

	23216-78
	Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке.

	18311-80
	Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.

	17516-72
	Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды.

	8.563.1-97
	Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения.

	8.563.2-97
	Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.

	8.563.3-97
	Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение.

	17492-72
	Кабели гибкие экранированные. Метод измерения электрического сопротивления экранов.

	22498-88
	Кабели городские телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке.

	6436-75
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке.

	12179-76
	Кабели и провода. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь.

	1508-78
	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией.

	26411-85
	Кабели контрольные. Общие технические условия.

	16092-78
	Кабели многожильные гибкие подвесные.

	26814-86
	Кабели оптические. Методы измерения параметров.

	27893-88
	Кабели связи. Методы испытаний.

	24334-80
	Кабели силовые для нестационарной прокладки. ОТУ.

	16442-80
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.

	с 18404.1-73 по 18404.3-73
	Кабели управления.

	18404.0-78
	Кабели управления. ОТУ.

	17491-80
	Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой. Методы испытаний на холодостойкость.

	3345-76
	Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции.

	7229-76
	Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.

	2990-78
	Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением.

	25018-81
	Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочки.

	12175-90
	Кабели, провода и шнуры. Методы определения плотности испытания на водопоглощение и усадку.

	22220-76
	Кабели, провода и шнуры. Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации при повышенной температуре.

	12177-79
	Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции.

	12176-89
	Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.

	с 12182.0-80 по 12182.8-80
	Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к механическим воздействиям.

	23286-78
	Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением.

	18690-82
	Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	28114-89
	Кабели. Метод измерения частичных разрядов.

	12174-76
	Кабели. Метод испытания металлических оболочек на растяжение.

	25051.2-82
	Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации.

	2172-80
	Канаты стальные авиационные.

	10505-76
	Канаты стальные закрытые подъемные.

	3067-88, 3068-88,
	Канаты стальные.

	14954-80
	Канаты стальные. Сортамент.

	19113-84
	Канифоль сосновая. Технические условия.

	14201-83
	Канифоль талловая. Технические условия.

	21288-75
	Каолин обогащенный для кабельной промышленности.

	21286-82
	Каолин обогащенный для керамических изделий.

	21285-75
	Каолин обогащенный для парфюмерной промышленности.

	20080-74
	Каолин обогащенный для производства электротермического силумина и ультрамарина.

	19608-84
	Каолин обогащенный для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей. Технические условия.

	19607-74
	Каолин обогащенный для химической промышленности.

	19286-77
	Каолин обогащенный. Метод определения гранулометрического состава.

	23905-79
	Каолин обогащенный. Метод определения дисперсного состава.

	26743.7-86, 26743.8-86
	Капролактам. Метод определения перманганатного индекса и летучих оснований.

	26743.4-85
	Капролактам. Методы испытаний.

	26743.6-85
	Капролактам. Методы испытаний.

	9347-74
	Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него.

	9421-80
	Картон тарный плоский склеенный.

	13843-78
	Катанка алюминиевая.

	546-88
	Катоды медные.

	14924-75
	Каучук синтетический ЦИС-бутадиеновый СКД

	14925-79
	Каучук синтетический ЦИС-изопреновый. Технические условия.

	10722-76
	Каучуки и резиновые смеси. Метод определения вязкости и способности к преждевременной вулканизации.

	10201-75
	Каучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости и эластического восстановления по деформации.

	415-75
	Каучуки и резиновые смеси. Метод определения пластоэластических свойств на пластометре.

	11138-78
	Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-15. Технические условия.

	23492-83
	Каучуки синтетические бутадиен-стирольный СКС-30АРКПН и бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКПН. Технические условия.

	19920.2-74
	Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы испытаний.

	15627-79
	Каучуки синтетические. Бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРК и бутадиен-стирольный СКС-30АРК. Технические условия.

	15628-79
	Каучуки синтетические. Бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-27 и бутадиен-стирольный СКС-30АРКМ-27. Технические условия.

	24654-81
	Каучуки синтетические. Метод определе-ния связанного стирола и a -метилстирола.

	27109-86
	Каучуки синтетические. Методы отбора и подготовки проб.

	16493-70
	Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.

	857-95
	Кислота соляная синтетическая техническая.

	6484-96
	Кислота стеариновая техническая (стеарин).

	8.401-80
	Классы точности средств измерений. Общие требования.

	2199-78
	Клей резиновый. Технические условия.

	16350-80
	Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

	4997-75
	Ковры диэлектрические резиновые.

	20.39.312-85
	Комплексная система общих технических требования. Изделия электротехнические. Требования по надежности.

	16336-77
	Композиции полиэтилена для кабельной промышленности.

	18353-79
	Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.

	7461-77
	Красители органические. Жирорастворимый оранжевый.

	1338-78
	Красители органические. Лак оранжевый.

	7436-74
	Красители органические. Лак рубиновый СК.

	7291-72
	Красители органические. Пигмент алый концентрированный.

	6220-76
	Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый.

	8292-85
	Краски масляные цветные густотертые. Технические условия.

	24630-90
	Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 14А1. Основные размеры.

	16172-90
	Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 12А2 с углом 45° . Основные размеры.

	5692-73
	Лак бордо СК.

	8017-74
	Лак БТ-99.

	8573-77
	Лак красный ЖБ.

	11066-74
	Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие КО-815, КО-85.

	13526-79
	Лаки и эмали электроизоляционные. Методы испытаний.

	16508-70
	Лаки кремнийорганические электроизоляционные (КО-916, КО-918, КО-921).

	11808-88
	Латекс синтетический БС-30.

	10564-75
	Латекс синтетический СКС-65 ГП.

	8851-75
	Лента из стали марок II кп и II ЮА.

	2162-78
	Лента изоляционная прорезиненная.

	16214-86
	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная.

	20477-86
	Лента полиэтиленовая с липким слоем.

	6009-74
	Лента стальная горячекатаная.

	10234-77
	Лента стальная плющеная средней прочности.

	3560-73
	Лента стальная упаковочная

	4986-79
	Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали.

	2283-79
	Лента холоднокатанная из инструментальной и пружинной стали.

	503-81
	Лента холоднокатанная из низкоуглеродистой стали.

	2284-79
	Лента холоднокатанная из углеродистой конструкционной стали.

	с 28018-89 по 28027-89
	Ленты липкие электроизоляционные.

	1173-93
	Ленты медные.

	22298-76
	Лесоматериалы круглые пиловочные лиственных пород. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт.

	22299-76
	Лесоматериалы круглые пиловочные лиственных пород. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт.

	427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия.

	8568-77
	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением.

	1639-93
	Лом и отходы цветных металлов и сплавов. ОТУ.

	18978-73
	Лом и отходы цветных металлов. Термины и определения.

	844-79
	Магнезия жженая техническая. Технические условия.

	25639-83
	Магниты литые постоянные.

	24482-80
	Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

	25870-83
	Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

	14192-96
	Маркировка грузов.

	10121-76
	Масла трансформаторные селективной очистки.

	982-80
	Масла трансформаторные. ТУ.

	15156-84
	Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом.

	1129-93
	Масло подсолнечное. Технические условия.

	22372-77
	Материалы диэлектрические. Методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот до 5х106 Гц.

	5233-83
	Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому методу.

	8420-74
	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.

	9.058-75
	Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами.

	25645.323-88
	Материалы полимерные. Методы радиационных испытаний.

	9.707-81
	Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение.

	9.902-81
	Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность.

	6943.8-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения содержания влаги и веществ, удаляемых при прокаливании.

	10878-70
	Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей.

	9913-90
	Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию.

	6581-75
	Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.

	27386-87
	Материалы электроизоляционные пленкосодержащие. ОТУ.

	с 6433.1-71 по 6433.4-71
	Материалы электроизоляционные твердые. Методы электрических испытаний.

	27473-87
	Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде.

	10315-75
	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения влагостойкости и водостойкости.

	10345.1-78 10345.2-78
	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения дугостойкости.

	21555-76
	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения стойкости к надрыву.

	27496.1-87 27496.2-87
	Материалы электроизоляционные. Методы определения диэлектрических свойств на частотах свыше 300 МГц.

	25922-83
	Материалы электроизоляционные. Методы определения жесткости.

	25922-83
	Материалы электроизоляционные. Методы определения жесткости.

	27710-88
	Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость.

	28840-90
	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб.

	28840-90
	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.

	11441-93
	Машины резиноперерабатывающие одночервячные. Типы, основные параметры и размеры.

	15151-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Для районов с тропическим климатом. ОТУ.

	15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплу атации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

	859-78
	Медь. Марки.

	с 9717.1-82 по 9717.3-82
	Медь. Методы спектрального анализа.

	12085-88
	Мел природный обогащенный.

	20082-74
	Мел природный обогащенный. Метод определения гранулометрического состава.

	19219-73
	Мел природный обогащенный. Метод определения содержания влаги.

	19220-73
	Мел природный обогащенный. Метод определения содержания песка.

	8253-79
	Мел химически осажденный. Технические условия.

	17498-72
	Мел. Виды, марки и основные технические требования.

	с 21138.0-85 по 21138.4-85
	Мел. Методы анализа.

	9038-90
	Меры длины концевые плоскопараллельные.

	16482-70
	Металлы черные вторичные.

	25.602-80
	Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах.

	27426-87
	Методы определения электролитической коррозии, вызываемой электроизоляционными материалами.

	2226-88
	Мешки бумажные.

	17811-78
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции.

	19360-74
	Мешки-вкладыши пленочные. ОТУ.

	4381-87
	Микрометры рычажные. Общие технические условия.

	790-89
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методы испытаний.

	27.410-87
	Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

	27.002-89
	Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

	27.004-85
	Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения.

	27.003-90
	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

	27.202-83
	Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции.

	39-79
	Нафтам – 2. Технические условия.

	12329-77
	Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов.

	5985-79
	Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа.

	4333-87
	Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле.

	6258-85
	Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости.

	1929-87
	Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре.

	4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

	6356-75
	Нефтепродукты. Продукты химические органические. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле.

	25371-97
	Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости.

	3900-85
	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

	492-73
	Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки.

	1086-74
	Нити изоляционные шелковые.

	23363-90
	Нити синтетические текстурированные. Метод определения показателей извитости.

	6611.1-73
	Нити текстильные. Метод определения линейной плотности.

	6611.4-73
	Нити текстильные. Методы определения влажности.

	28890-90
	Нити текстильные. Методы определения компонентов полного удлинения при растяжении нитей нагрузкой, меньше разрывной.

	6611.2-73
	Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.

	6611.3-73
	Нити текстильные. Методы определения числа кручений укрутки и направления крутки.

	6611.0-73
	Нити текстильные. Правила приемки.

	с 28447.1-90 по 28447.6-90
	Нити текстурированные. Методы испытаний.

	6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические.

	24662-94
	Нить полиэфирная техническая.

	13385-78
	Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов.

	190-78
	Олифа. Оксоль. Технические условия.

	860-75
	Олово.

	28198-89
	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство.

	28213-89  
	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: одиночный удар.

	28216-89
	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: влажное тепло циклическое. (12+12-часовой цикл).

	28225-89
	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AMD: комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла.

	17.2.3.02-78
	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

	28195-89
	Оценка качества программных средств. Общие положения.

	12302-83
	Пакеты из полимерных материалов. ОТУ.

	25771-83
	Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой.

	23683-89
	Парафины нефтяные твердые.

	25593-83
	Пасты алмазные.

	10950-78
	Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения.

	5306-83
	Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов.

	2695-83
	Пиломатериалы лиственных пород.

	19773-84
	Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия.

	8486-86
	Пиломатериалы хвойных пород.

	24454-80
	Пиломатериалы хвойных пород.

	18867-84
	Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия.

	5960-72
	Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей.

	25500-82
	Пластики слоистые электротехнические листовые.

	7338-90
	Пластины резиновые и резинотканевые.

	8728-88
	Пластификаторы.

	25209-82
	Пластмассы и пленки полимерные. Методы определения поверхностных зарядов электретов.

	12021-84
	Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой.

	21341-75
	Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по мартенсу.

	24621-91
	Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по шору).

	19109-84
	Пластмассы Метод определения ударной вязкости по изоду

	20214-74
	Пластмассы электропроводящие. Метод определения удельного объемного электрического сопротивления при постоянном напряжении.

	23206-78
	Пластмассы ячеистые жесткие Метод испытания на сжатие

	17370-71
	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на растяжение.

	18564-73
	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на статический изгиб.

	25015-81
	Пластмассы ячеистые и пенорезины. Метод измерения линейных размеров.

	409-77
	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности.

	24616-81
	Пластмассы ячеистые эластичные и пенорезины. Метод определения твердости.

	22346-77
	Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения коэффициента морозостойкости.

	25737-91
	Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод.

	23460-79
	Пластмассы. Динамический метод определения технологических свойств высоконаполненных и медленноотверждающихся реактопластов.

	12019-66
	Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из термопластов. Обще требования.

	23553-79
	Пластмассы. Манометрический метод определения газопроницаемости.

	11012-69
	Пластмассы. Метод испытания на абразивный износ.

	11262-80
	Пластмассы. Метод испытания на растяжение.

	11262-80
	Пластмассы. Метод испытания на растяжение.

	4651-82
	Пластмассы. Метод испытания на сжатие.

	4648-71
	Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.

	21207-81
	Пластмассы. Метод определения воспламеняемости.

	21793-76
	Пластмассы. Метод определения кислородного индекса.

	11629-75
	Пластмассы. Метод определения коэффициента трения.

	20812-83
	Пластмассы. Метод определения механических динами-ческих свойств с помощью крутильных колебаний.

	9550-81
	Пластмассы. Метод определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

	15882-84
	Пластмассы. Метод определения пластчно-вязких свойств и кинетики отверждения реактопластов.

	10456-80
	Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем.

	11645-73
	Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов.

	18197-82
	Пластмассы. Метод определения ползучести при растяжении.

	11736-78
	Пластмассы. Метод определения содержания воды.

	15173-70
	Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения.

	13518-68
	Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением.

	25139-93
	Пластмассы. Метод определения сыпучести.

	21553-76
	Пластмассы. Метод определения температуры плавления

	15088-83
	Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по вика (в жидкой среде) 

	16783-71
	Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей.

	16782-92
	Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе.

	4647-80
	Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по шарпи.

	18616-80
	Пластмассы. Метод определения усадки.

	16185-82
	Пластмассы. Метод определения электростатических свойств.

	9.708-83
	Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов.

	14359-69
	Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования.

	4650-80
	Пластмассы. Методы определения водопоглощения.

	15973-82
	Пластмассы. Методы определения золы.

	15875-80
	Пластмассы. Методы определения коэффициента пропускания и мутности.

	15139-69
	Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) 

	19927-74
	Пластмассы. Методы определения показателя преломления.

	12497-78
	Пластмассы. Методы определения содержания эпоксидных групп.

	28157-89
	Пластмассы. Методы определения стойкости к горению.

	28157-89
	Пластмассы. Методы определения стойкости к горению.

	28157-89
	Пластмассы. Методы определения стойкости к горению.

	12020-72
	Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред.

	17035-86
	Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов.

	26277-84
	Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки.

	4670-91
	Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика.

	24622-91
	Пластмассы. Определение твердости. Твердость по Роквеллу.

	14041-91
	Пластмассы. Определение тенденции к выделению хлористого водорода и других кислотных продуктов при высокой температуре к композиций и продуктов на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Метод конго красный.

	25265-91
	Пластмассы. ПВХ-смолы общего назначения. Определение поглощения пластификатора при комнатной температуре.

	25138-93
	Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы. Определение примесей и инородных частиц.

	12423-66
	Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) 

	24222-80
	Пленка и лента из фторопласта – 4.

	25250-88
	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства.

	16272-79
	Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая.

	12998-85
	Пленка полистирольная

	10354-82
	Пленка полиэтиленовая.

	24234-80
	Пленка полиэтилентерефталатная.

	12580-78
	Пленки латексные. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении.

	14236-81
	Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение.

	9557-87
	Поддон плоский деревянный размером 80х1200 мм.

	22831-77
	Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т размером 1200х1600 и 1200х1800 мм.

	9078-84
	Поддоны плоские.

	7006-72
	Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования, правила приемки и методы испытаний.

	9.032-74
	Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения.

	10589-87
	Полиамид 610 литьевой.

	17824-81
	Полиамиды, нити и волокна капроновые. Методы определения экстрагируемых веществ.

	25055-87
	Полиамиды. Манометрический метод определения воды.

	15874-81
	Поливинилацетали. Методы определения ацетальных и ацетатных групп.

	14040-82
	Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов и значения К.

	14043-78
	Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Методы определения содержания влаги и летучих веществ.

	14332-78
	Поливинилхлорид суспензионный.

	14039-78
	Поливинилхлорид эмульсионный.

	26311-84
	Полиолефины. Метод определения сажи.

	26996-86
	Полипропилен и сополимеры пропилена.

	15820-82
	Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей.

	20282-86
	Полистирол общего назначения.

	16337-77
	Полиэтилен высокого давления.

	16338-85
	Полиэтилен низкого давления.

	26359-84
	Полиэтилен. Метод определения летучих веществ.

	26393-84
	Полиэтилен. Метод определения экстрагируемых веществ диэтиловым эфиром.

	103-76
	Полоса стальная горячекатанная.

	19739-74
	Полосы из припоев серебряных.

	9206-80
	Порошки алмазные.

	8682-93
	Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы конические взаимозаменяемые.

	1.0-92
	Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие положения.

	1.5-93
	Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

	1.2-97
	Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены документов по межгосударственной стандартизации.

	28746-90
	Пресс-массы и литьевые смолы термореактивные. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость.

	27358-87
	Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. ОТУ.

	11997-89
	Прессы вулканизационные гидравлические. Типы, параметры и размеры.

	1440-78
	Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов.

	14014-91
	Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

	23474-79
	Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний.

	21931-76
	Припои оловянно-свинцовые в изделиях.

	19738-74
	Припои серебряные.

	19248-90
	Припои. Классификация и обозначения.

	28244-96
	Провода и шнуры армированные.

	7399-97
	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/ 750 В.

	17515-72
	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.

	6323-79
	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок.

	26445-85
	Провода силовые изолированные. Общие технические условия.

	21428-75
	Провода эмалированные круглые медные с температурным индексом 155.

	3822-79
	Проволока биметаллическая сталемедная.

	18143-72
	Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали.

	22666-77
	Проволока из меди и сплава копель.

	1791-67
	Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям.

	12766.1-90
	Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением.

	18746-80
	Проволока из припоев серебряных.

	1790-77
	Проволока из сплавов Хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей.

	5307-77
	Проволока константановая неизолированная.

	8803-89
	Проволока круглая из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением тончайшая для резистивных элементов.

	2771-81
	Проволока круглая холоднотянутая.

	1066-90
	Проволока латунная.

	792-67
	Проволока низкоуглеродистая качественная

	7372-79
	Проволока стальная канатная.

	3875-83
	Проволока стальная кардная.

	3920-70
	Проволока стальная луженая кабельная.

	3282-74
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.

	1526-81
	Проволока стальная оцинкованная для бронирования электрических проводов и кабелей.

	1668-73
	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи.

	9850-72
	Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов.

	2333-80
	Проволока стальная. Типы.

	13073-77
	Проволока цинковая.

	10447-93
	Проволока. Метод испытания на навивание.

	1579-93
	Проволока. Метод испытания на перегиб.

	с 18995.1-73 по 18995.7-73
	Продукты кремнийорганические. Методы испытаний.

	с 20841.1-75 по 20841.7-75
	Продукты кремнийорганические. Методы испытания.

	14870-77
	Продукты химические. Методы определения воды.

	15846-79
	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

	6904-83
	Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства.

	12.3.031-83
	Работы со ртутью. Требования безопасности.

	6259-75
	Реактивы. Глицерин.

	209-75
	Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отрыве.

	411-77
	Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отслаивании.

	6768-75
	Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении.

	10828-75
	Резина. Метод определения динамического модуля и модуля внутреннего трения при знакопеременном изгибе с вращением.

	12967-67
	Резина. Метод определения коэффициента морозостойкости губчатых резин.

	13808-79
	Резина. Метод определения коэффициента морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия.

	14645-69
	Резина. Метод определения объемного расширения губчатых резиновых смесей.

	252-75
	Резина. Метод определения относительного гистерезиса и полезной упругости при растяжении

	14863-69
	Резина. Метод определения прочности связи резина-корд (Н - метод).

	23020-78
	Резина. Метод определения работы разрушения при растяжении.

	12251-77
	Резина. Метод определения сопротивления истиранию при качении с проскальзыванием.

	23509-79
	Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности.

	426-77
	Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении.

	23016-78
	Резина. Метод определения сопротивления раздиру на образцах-полосках.

	10269-75
	Резина. Метод определения сопротивления старению по ползучести.

	20403-75
	Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD) 

	263-75
	Резина. Метод определения твердости по шору А.

	7912-74
	Резина. Метод определения температуры хрупкости.

	270-75
	Резина. Метод определения упруго прочностных свойств при растяжении.

	11053-75
	Резина. Метод определения условно-равновесного модуля.

	10952-75
	Резина. Метод определения усталостной выносливости при знакопеременном изгибе с вращением.

	17443-80
	Резина. Метод определения усталостной выносливости связи резины с кордом при многократном растяжении-сжатии.

	260-75
	Резина. Метод определения эластичности лаковой пленки на поверхности резины.

	265-77
	Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие.

	9983-74
	Резина. Методы испытаний на многократный продольный изгиб образцов с прямой канавкой.

	9982-76
	Резина. Методы определений релаксации напряжения при сжатии.

	408-78
	Резина. Методы определения морозостойкости при растяжении.

	267-73
	Резина. Методы определения плотности.

	20418-75
	Резина. Методы определения теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии.

	261-79
	Резина. Методы определения усталостной выносливости при многократном растяжении.

	26365-84
	Резина. Общие требования к методам усталостных испытаний.

	269-66
	Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний.

	28645-90
	Резина. Определение содержания общей серы. Часть 3. Метод сжигания в печи.

	28619-90
	Резина. Определение содержания технического углерода. Пиролитический метод и методы химической деструкции.

	262-93
	Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы) 

	28588.1-90, 28588.2-90
	Резина. Подготовка проб и образцов для испытаний.

	11996-79
	Резиносмесители периодического действия. ОТУ.

	9.071-76
	Резины для изделий, работающих в жидких агрессивных средах. Технические требования.

	9.067-76
	Резины для изделий, работающих в условиях термического и светоозонного старения.

	9.709-83
	Резины пористые. Метод ускоренных испытаний на стойкость к термическому старению.

	20014-83
	Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию.

	9.701-79
	Резины. Метод испытаний на стойкость к радиационному старению.  

	9.066-76
	Резины. Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов.

	9.704-80
	Резины. Метод определения работоспособности уплотнительных деталей неподвижных соединений при радиационно-термическом старении.

	9.713-86
	Резины. Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении.

	9.026-74
	Резины. Метод ускоренного испытания на стойкость к озонному старению.

	9.030-74
	Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред.

	9.029-74
	Резины. Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической деформации сжатия.

	9.024-74
	Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению.

	9.061-75
	Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения.

	9.065-76
	Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при постоянном растягивающем напряжении.

	9.070-76
	Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия.

	28987-91
	Реле электрические логические. Применение системы оценки качества электронных компонентов МЭК к логическим реле.

	7502-98
	Рулетки измерительные металлические.

	18307-78
	Сажа белая.

	2524-70
	Сборник. Гайки шестигранные диаметром до 48 мм. Конструкция и размеры.

	2526-70
	Сборник. Гайки шестигранные диаметром до 48 мм. Конструкция и размеры.

	5915-70, 5916-70, 5927-70, 5929-70, 5931-70
	Сборник. Гайки шестигранные диаметром до 48 мм. Конструкция и размеры.

	15521-70, с 15523-70 по 15526-70
	Сборник. Гайки шестигранные диаметром до 48 мм. Конструкция и размеры.

	3778-77
	Свинец.

	с 127.1-93 по 127.5-93
	Сера техническая.

	28595-90
	Серебро в слитках.

	6836-80
	Серебро и серебряные сплавы.

	2715-75
	Сетки металлические проволочные. Типы. Основные параметры и размеры.

	3826-82
	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.

	6613-86
	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.

	3956-76
	Силикагель технический.

	16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	28496-90
	Система оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции. Знак соответствия. Формы, размеры и порядок применения.

	4.143-85
	Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей.

	15.309-98
	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

	20519-75
	Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования.

	27.001-95
	Система стандартов “Надежность в технике”. Основные положения.

	12.0.001-82, 12.0.002-80, 12.0.003-74, 12.0.004-90, 12.0.005-84
	Система стандартов безопасности труда.

	12.1.001-89, 12.1.002-84, 12.1.003-83, 12.1.004-91, 12.1.005-88, 12.1.006-84, с 12.1.007-76 по 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда.

	12.1.114-82
	Система стандартов безопасности труда. (часть 3)    

	с 12.2.007.0-75 по 12.2.007.6-75, 12.2.007.8-75, 12.2.007.9-93, 12.2.007.10-87, 12.2.007.11-75, 12.2.007.12-88, 12.2.007.13-88, 12.2.007.14-75
	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Требования безопасности.

	12.4.011-89
	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

	11970.0-70 11970.1-70
	Система текс. Номинальные линейные плотности пряжи и нитей.

	11970.2-76
	Система текс. Номинальные линейные плотности пряжи и нитей.

	11970.3-70
	Система текс. Номинальные линейные плотности пряжи и нитей.

	11970.4-70
	Система текс. Номинальные линейные плотности пряжи и нитей.

	10518-88
	Системы электрической изоляции. Общие требования к методам ускоренных испытаний на нагревостойкость.

	8865-93
	Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

	193-79
	Слитки медные.

	9.080-77
	Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы.

	30263-96
	Смеси резиновые для испытания. Приготовление, смешение и вулканизация. Оборудование и методы.

	12535-84
	Смеси резиновые. Метод определения вулканизационных характеристик на вулкаметре.

	412-76
	Смеси резиновые. Метод определения кольцевого модуля.

	26194-84
	Смолы лаковые. Методы определения гидроксильного числа алкидных и полиэфирных смол.

	18694-80
	Смолы фенолоформальдегидные твердые.

	28190-89
	Соединители бытового и аналогичного назначения. Технические требования и методы испытаний.

	12099-75
	Сополимер ВА-15 винилхлорида с винилацетатом.

	12271-76
	Сополимеры стирола.

	23018-90
	Спирты синтетические жирные первичные. Метод определения гидроксильного числа.

	15527-70
	Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки.

	1292-81
	Сплавы свинцово-сурьмянистые.

	3882-74
	Сплавы твердые спеченные. Марки.

	27883-88
	Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний.

	5632-72
	Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования.

	14955-77
	Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности.

	4405-75
	Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. Сортамент.

	5949-75
	Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная.

	20072-74
	Сталь теплоустойчивая.

	3836-83
	Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты.

	21427.1-83, 21427.2-83, 21427.4-78
	Сталь электротехническая тонколистовая.

	15895-77
	Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.  

	18321-73
	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

	24660-81
	Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей.

	6943.13-94
	Стекловолокно. Метод определения жесткости ровинга.

	6943.1-94
	Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы определения линейной плотности.

	8325-93
	Стекловолокно. Нити крученые комплексные.

	6943.4-94
	Стекловолокно. Нити. Метод определения крутки.

	6943.0-93
	Стекловолокно. Правила приемки.

	6943.11-93
	Стекловолокно. Ткани. Метод определения жесткости при изгибе флексометром с постоянным углом.

	27380-87
	Стеклопластики профильные электроизоляционные. ОТУ.

	14254-96
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 

	12.4.059-89
	Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

	1089-82
	Сурьма.

	19.701-90
	Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

	13145-67
	Тальк для кабельной промышленности.

	21235-75
	Тальк и талькомагнезит молотые.

	25216-82
	Тальк и талькомагнезит. Метод определения железа.

	с 19728.0-74 по 19728.3-74
	Тальк и талькомагнезит. Методы анализа.      

	21234-75
	Тальк молотый для керамической промышленности.

	19822-88
	Тара производственная.

	14861-91
	Тара производственная. Типы.

	18425-73
	Тара транспортная. Метод испытания на удар при свободном падении.

	19908-90
	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. ОТУ.

	740-76
	Тиурам Д.

	5530-81
	Ткани упаковочные и технического назначения.

	14710-78
	Толуол нефтяной.

	305-82
	Топливо дизельное. Технические условия.

	28747-90
	Трубки электроизоляционные гибкие. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость.

	7885-86
	Углерод технический для производства резины. Технические условия.

	28528.1-90
	Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Основные положения.

	17527-86
	Упаковка. Термины и определения.

	15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	22974.14-90
	Флюсы сварочные плавленые. Метод определения содержания влаги.

	25905-83
	Фольга алюминиевая для конденсаторов.

	618-73
	Фольга алюминиевая для технических целей

	5638-75
	Фольга медная рулонная для технических целей.

	18394-73
	Фольга свинцовая, плакированная оловом и оловянная.

	13744-87
	Фторопласт – 3.

	14906-77
	Фторопласт – 4 Д.

	10007-80
	Фторопласт – 4.

	2912-79
	Хрома окись техническая. Технические условия.

	12.4.026-76
	Цвета сигнальные и знаки безопасности.

	7658-74
	Церезин синтетический высокоплавкий.

	2488-79
	Церезин. Технические условия.

	6958-78
	Шайбы увеличенные.

	2789-73
	Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения.

	26413.0-85
	Шнуры силовые. Общие технические условия.

	17308-88
	Шпагаты.

	166-89
	Штангенциркули. Технические условия.

	8.257-84
	Шумомеры. Методика поверки.

	24689-85
	Щетки электрических вращающихся машин. Общие технические условия.

	255-90
	Эбонит. Метод определения предела прочности при изгибе.

	211-75
	Эбонит. Метод определения сопротивления срезу

	258-75
	Эбонит. Метод определения хрупкости на маятниковом копре.

	17512-82
	Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением.

	17446-86
	Электроприборы бытовые. Надежность. Номенклатура показателей и правила приемки.

	14087-88
	Электроприборы бытовые. Общие технические требования.

	22564-77
	Эмали КО-84 и КО-859.

	6243-75
	Эмульсолы и пасты. Методы испытаний.

	8313-88
	Этилцеллозольв технический.

	10198-91
	Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. ОТУ.

	16511-86
	Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности.

	24634-81
	Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта.

	2991-85
	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. ОТУ.

	5959-80
	Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. ОТУ.


